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Врста слоја: АБ 11с Број 
анализе:113/2021. 

Ознака узорка:  

Датум 
узорковања: 

01.06.2021 

Место 
узорковања: 

IIA 120 Бољевци - Обреновац 

Временски 
услови: 

повољни 

Асфалтна база: ,,БЕНИНГХОФЕН“ Кијево-Раковица 

ЕКСТРАКЦИЈА АСФАЛТНЕ МАСЕ 
Асфалтна 
мешавина 

Минерална 
мешавина 

Маса посуде са асфалтом/ 
минералном мешавином                   g 

2148,4 3096,5 

Маса празне посуде                           g 953,6 2037,6 

Маса асфалтне/минералне 
мешавине                                            g 

  

Везиво са талогом                              g 136,1  

Талог                                                   g 68,9  

Везиво                                                 g   

Тежина асфалтне масе                      g   

Проценат везива                               %   

Средња вредност                              %  

ОДРЕЂИВАЊЕ ГРАНУЛОМЕТРИЈСКОГ САСТАВА МИНЕРАЛНЕ МЕШАВИНЕ 

сито 
I проба 

(g) 
II проба 

(g) 
Збир 
(g) 

Остаје 
( % ) 

Пролази 
(%) 

ГРАНИЧНИ ПОЈАС 
дно 19,9    

 талог 68,9    

укупно     min max 

0,09 58,2     3 11 

0,25 92,6     8 18 

0,71 167,7     16 30 

2 145,7     31 48 

4 324,9     49 65 

8 224,9     75 87 

11,2 24,8     97 100 

16       100 

22,4        

31,5        

45        

ЗБИР 1127,6       

ОДРЕЂИВАЊЕ ТАЛОГА У ЕКСТРАТУ I проба II проба 

Број посуде ( ерленмајер )   

Тежина посуде 480,2  

Посуда са талогом 549,1  

Талог   

 ДИЈАГРАМ ГРАНУЛОМЕТРИЈСКОГ САСТАВА МИНЕРАЛНЕ МЕШАВИНЕ 
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ОДРЕЂИВАЊЕ ЗАПРЕМИНСКЕ МАСЕ 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ УЗОРЦИ - 

𝑍𝑚 

УЗОРЦИ ИЗ КОЛОВОЗА - 

𝑍𝑘 

 
I 

М 1242,4  М   

  М1 1243,3   М1  

  М2 731,6   М2  

𝑉  𝑉  

 
II 

М 1246,5  М   

  М1 1247,5   М1  

  М2 732,4   М2  

𝑉  𝑉  

 
III 

М 1246,4  М   

  М1 1248,0   М1  

  М2 517,6   М2  

𝑉  𝑉  

  Средња  
вредност                                                                    

𝑍𝑚 = 
 

Средња 
вредност                   

𝑍𝑘 = 
 

ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВИДНЕ СПЕЦИФИЧНЕ МАСЕ АСФАЛТНЕ 
MACE 

 I II 

Време  7:55 

Број пикнометра 008/2016  

Тежина пикнометра без наставка са 
асфалтном масом                                 A  g 

1640,3  

Тежина пикнометра са наставком        B g 463,9  

Тежина асфалтне масе           A – B = C  g   

Тежина пикнометра са наставком, 
испуњеног растварачем до реперне црте 
на 25ºС                                                   D g 

2230,3  

                                                 D + C = E  g   

Тежина пикнометра са наставком, 
асфалтном масом и растварачем до 
реперне црте ( после неговања на 25ºС )   
.                                                             F  g 

 
 
 

2728,7 

 

                                                  E - F = G  g   

Привидна специфична маса асфалтне 
масе 

  


